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Мета роботи:  
 Огляд переваг та недоліків сучасної 

естетико-косметичної конструкції – 
вініру.   



Вініри є різновидом вкладок і призначені для заміщення 
зовнішнього шару фронтальних зубів . Перші вініри були 

розроблені корпорацією «Den-Mat», заснованої в 1974 році 
доктором хірургічної стоматології Робертом Ібсеном. Слово 

вінір (veneer) в буквальному перекладі - облицьовування, 
маскування, захисне покриття. 



У стоматології вініри є тонкими керамічними накладками, 
товщиною від0,2-0,7 мм , що щільно прилягають до вестибулярної 
поверхні фронтальних зубів.  Важливою функцією вінірів є захист 

зубів від руйнівних чинників навколишнього середовища. І 
найголовніше - вініри мають прекрасний зовнішній вигляд та 

прекрасні робочі якості. 
Існує декілька видів вінірів,  а саме: 

 керамічні (ортопедичні, непрямі)       композитні (терапевтичні, прямі )     голлівудські люмініри  



Покази до застосування 
Розрізняють 3 основні групи показань до виготовлення вінірів  

1. змінені в кольорі зуби  
 (флюорозні плями) 

(тетрациклінові зуби ) 



(зуби потемнівші в результаті травми чи лікування корневих каналів) 

(не задовільний естетичний стан старих пломб) 



2. зміни в зубі у наслідок деструктивних процесів 

(травма зуба ) 

3. зміна форми, положення зуба 

(положення зуба поза дугою) 



Незадовільна гігієна порожнини рота;  
 

Захворювання пародонту (гінгівіт, пародонтит); 
 

Глибоке поширення карієсу; 
 

Мала висота коронкової частини зуба;  
 

Парафункція (скрегіт зубів, бруксизм); 
 

Прямий прикус. 

Протипоказання до виготовлення вінірів 



Мінімально інвазивний метод лікування або відсутність інвазії як такої; 
Форма, розташування і вигляд поверхні – ідеальні; 
Колір; 
Довговічність; 
Світлопровідність;  
Реакція тканин; 
Час лікування; 
Вартість. 

Переваги вінірів 

Препарування. При препаруванні під вініри забираються не тільки каріозні 
тканини, а й цілком здорові. 

Переломи та відломи. При стиранні свого ріжучого краю може відбутись 
відлом вестибулярного вініра. 

Проблеми в лабораторії. Модифікація після спікання. 
Виготовлення тимчасових протезів, є додатковою фінансовою витратою для 

пацієнта. 

Відносні недоліки вінірів 



Процес виготовлення керамічних вінірів 

       Під час першого візиту здійснюється: 
- гігієна ротової порожнини,  
- препарування зуба; 
- отримання відбитку; 
- вибір кольору; 
- установка тимчасового вініру. 
       Лабораторні етапи виготовлення  
  -виготовлення розбірної та додаткової моделей; 
  -виготовлення платинового ковпачка 0,025 мм; 
  -нанесення основного шару керамічної маси; 
  -перше спікання у вакуумі; 
  -нанесення дентинного та емалевого шару, моделювання форми коронки; 
  -друге спікання у вакуумі; 
  -витягування платинового ковпачка з коронки. 
      Клінічна примірка  
  -кінцеве спікання вініра та його глазурування. 
      Під час наступного візиту встановлюється керамічний вінір. 



Відмінності прямих композитних та непрямих 
керамічних вінірів  

- Різниця в матеріалі виготовлення 
 

- Технологія виготовлення  
 
- Можливість вибору кольорової гами 
 

- З часом не зафарбовуються 
 
- Твердість матеріалу  



Порівняльна характеистика звичайного керамічного вініра 
та вініра IPS Empress 

 

 вініри Вініри IPS Empress  
Зовнішній вигляд достатньо естетичні Надзвичайно естетичні 

Якість 

В микрощілині між вініром та поверхнею зуба 
при недостатньому догляді можуть 
потрапляти залишкики продуктів, 

викликаючи карієс зубів 

Набагато якісніші звичайних вінірів – вони 
дуже тонкі (порівнюються із люмінірами), 

проте надзвичайно міцні (360 – 400 МПа) 

Процес постановки Потребує обточки твердих тканин передньої 
поверхні зуба 

Не потребує обточки твердих тканин 
передньої поверхні зуба 

Етапи постановки: 

- підготування поверхні зубів до постановки 
вінірів (для звичайних вінірів потрібне 
сточування декількох міліметрів емалі 

зубів) 
- виготовлення вінірів у відповідності до 

зліпків зубів, обраблення поверхні зубів 
- фіксація вінірів на спеціальний клей 

Вініри Empress дуже тонкі, тому обточування 
зубів не потрібно - емаль зуба лише 

шліфується і полірується перед 
установкою протезів. Крім того, вони 
зберігають форму і колір протягом 

всього терміну служба - а це не менше 
10 років. 

Особливості виготовлення: 
Можуть бути шаблонними, або ж 

виготовленними по індивідуальному 
замовленню для пацієнта 

Для виготовлення використовуєтся лейцидна 
кераміка марки Empress – під дією 

теплової обробки із матеріала 
виділяються кристали (лейциди), які 
використовуються для виготовлення 

тонких и міцних конструкцій 

Тривалість служби 5-7 років Не менше 10 років 



    Отже, можна зробити висновок, що вініри надають унікальну можливість 
точно підібрати їх відтінок, розмір та товщину - а це означає, що з їх допомогою 
можна не тільки створити ефект красивої та природньої посмішки, але і 
висунути вперед зуби при дефектах зубного ряду, візуально наростити стерті 
кронки та усунути не естетичні щілини. При цьому феноменально міцний звязок 
твердих тканин з вініром, забезпечує їх довгий термін придатності який 
вимірюється десятками років.  

Висновки:  
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